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Об'єктом дослідження є продукти взаємодії компонентів відпрацьованої 

соняшникової олії з діетаноламіном в присутності лужного каталізатора та 

алконолів.  

Досліджено фізико-механічні та реологічні властивості цементних систем з 

застосуванням синтезованих добавок. Встановлено, що найбільш раціональним 

є використання добавки, яка модифікована етиленгліколем.  
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промисловості та двоатомного спирту етиленгліколю.  

 

 

 

ЦЕМЕНТ, ДОБАВКА-ПЛАСТИФІКАТОР, ГІПЕРПЛАСТИФІКАТОР, 

СУПЕРПЛАСТИФІКАТОР, НОРМАЛЬНА ГУСТИНА, МІЦНІСТЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Explanatory note to diploma to educational and qualification level of Magister 

on subject “Accelerating of Blended Cement Hardening”: pages -106, figures -32, 

tables - 35, supplement –, sources -53. 

The goal of the diploma is the search for new plasticizing additives from food 

industry waste and reduce the cost of production . 

The object of the research is the is the reaction products of components from waste 

sunflower oil diethanolamine in the presence of an alkaline catalyst and alkonoliv . 

 It was researched physical, mechanical and rheological properties of cement 

using the synthesized additives. It was defined that the most rational use of 

supplements , which modified ethylene glycol . 

It was developed the composition plasticizing additives from food industry 

waste and diatomic alcohol glycol . 
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ВСТУП 

Бетон  найскладніший з усіх штучних будівельних  матеріалів. У 

порівнянні з іншими конструкційними матеріалами він має ряд переваг, у тому 

числі низьку вартість і порівняно малу енергоємність, доступну сировинну базу 

та може застосовуватись у різних експлуатаційних умовах, тому бетон 

залишиться основним конструкційними матеріалом у найближчому 

майбутньому. 

На сучасному етапі розвитку технології будівництва проблеми підвищення 

якості, довговічності, економічності бетону та залізобетону успішно 

вирішуються шляхом хімізації цієї галузі. Одним з найбільш перспективних і 

ефективних напрямів хімізації в сучасному будівництві є широке використання 

різноманітних органічних і неорганічних сполук у якості спеціальних добавок у 

бетон, які вводяться в незначних кількостях (десятих і сотих частках відсотка 

по відношенню до маси цементу). Вони істотно впливають на хімічні процеси 

тверднення  бетону, забезпечують поліпшення його механічних і фізико-

технічних властивостей, у тому числі щільності, водонепроникності, 

морозостійкості, корозійної стійкості та інших властивостей. Ці добавки 

іменуються модифікаторами бетонної суміші і затверділого бетону. Серед 

численних добавок, що застосовуються в технології бетону, найбільше 

значення мають так звані пластифікуючі добавки (розріджувачі), що 

дозволяють істотно (на 20   30 %) знизити водопотребу бетонних сумішей при 

збереженні необхідної їх рухливості. Цей фактор дуже важливий, так як                             

"надлишкова" вода, зазвичай, вводиться в бетонну суміш для забезпечення 

потрібної її рухливості, залишається в затверділому бетоні незв'язаною, 

викликає утворення пор і капілярів, заповнених водою, а при її висиханні - 

повітрям, що негативно позначається на основних властивостях затверділого 

бетону. Доставка товарного бетону на місце призначення та можливість його 

обробки  одні з найважливіших питань, які вирішуються за допомогою 

використання пластифікуючи добавок. Тому сучасні науковці активно 

займаються розробкою нових,більш дешевих та доступних пластифікаторів. 

 


